
 
 

Test sonuçları, sadece teste tabi tutulan numuneler için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi gerçekleştirilmediğinden, teste 
tabi tutulan numunelerin temsil özelliğinden laboratuvarımız sorumlu değildir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp 
çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. 
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Müşterinin Adı / Adresi                   :  METAL KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Customer Name / Address                   Balaban Mah. Festival Sok.No:8 Silivri / İSTANBUL 
                                                          
                                          
Teklif Numarası / Tarihi                   : 2108 / 31.03.2017 
Order No / Date 
         
                                   
Numunenin Adı ve Tarifi                 :  ZTO211CW909 (24981) Su Bazlı Siyah Cam Emayı 
Name and Identity of the Test Item     
 
 
Numunenin Kabul Tarihi                 : 01.04.2017 
The Date of Receipt of the Test Item                   
 
 
Açıklamalar                                      : -        
Remarks                                              
                                                           
                                          
Testin Yapıldığı Tarih                      : 05.04.2017 
Date of the Test                                           
 
 
Raporun Sayfa Sayısı                     : 3 
Number of Page of the Report             
 
 
Test ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve test  metotları bu sertifikanın 
tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.  

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicaple) with confidence probability and test methods are 
given on the following pages which are part of this report. 
    
 
    Mühür                Tarih                                     Raporu Hazırlayan                             Laboratuvar Müdürü                                 
     Seal                   Date                                     Writer of the Report                          Manager of the Laboratory  
                           05.04.2017                              Ayşe Nilden BİÇER                       Kim. Müh. Tuncay KATIRCI   
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1.   MÜŞTERİNİN TALEBİ:  
 

ZTO211CW909 (24981) su bazlı siyah cam emayına TS EN ISO 1518-1 standardına göre Çizilme (Scratch) Dayanımı 
Testinin yapılarak çizilme mukavemeti yönünden incelenmesi istenmektedir.    

 
  
 

2.   TEST EDİLECEK MALZEME: 
 

Test numunesi adı / tanımı   : ZTO211CW909 (24981) Su Bazlı Siyah Cam Emayı 
Ana malzeme cinsi    : Cam Emayı 
Ön yüzey hazırlama işlemleri    : - 
Ara kontrol isteği   : - 
Çoklu kaplamalar için arakat/sonkat bilgileri : - 
Son kat kaplama türü / cinsi    : - 
Ürün markası / modeli   : - 
Numune hazırlığı / Şartlandırma   : Müşteri tarafından yapılmıştır. 
Ebatları / Miktarı   : 130x590x6 mm / 1 adet 

 
 

            
3. KULLANILAN STANDARTLAR: 

 
TS EN ISO 1518-1  Boya ve Vernikler-Kazınma Dayanımı Deneyi-Bölüm 1:Sabit Yükleme Deneyi 
 
 
 
 

4. TEST PROGRAMI: 
 

      Çizilme (Scratch) Dayanımı Testi: 

      (TS EN ISO 1518-1 standardına göre) 
 

Test öncesi hazırlık işlemleri: Cam emayının test öncesinde yüzeyi hafif nemli bir peçete ile silinmiştir. Test öncesinde 
cam emayının fotoğrafı çekilmiştir. 
Kullanılan yük miktarı: 20N 
Kullanılan çizici ucun cinsi / çapı: Yarı küresel sert metal / 1,021±0,01 mm 
İncelemede kullanılan büyüteç: X10 büyüteç 
Ortam şartları: 23,20C %48 RH 
Test sonrası yapılan işlemler: 20N yük uygulanmış test yüzeyi X10 büyüteç ile bakılarak değerlendirilmiştir. Test 
sonunda fotoğrafı çekilerek test sonlandırılmıştır. 

 
 
 



 
 

Test sonuçları, sadece teste tabi tutulan numuneler için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi gerçekleştirilmediğinden, teste 
tabi tutulan numunelerin temsil özelliğinden laboratuvarımız sorumlu değildir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp 
çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. 

FP.12.01   Rev.No/Tarih: 10/23.07.2016    Yürürlük tarihi: 01.12.2010       Sayfa 3 / 3 

 
 

 

 

TÜRKAK 
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

tarafından akredite edilmiş 

METALTEK TEKNOLOJİ KİMYASAL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ. 
TEST LABORATUVARI 

Adres: Alınteri Bulvarı SS Gül 86 San. Sit. No:1/49 

06370 Ostim / ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: 0 312 385 52 01-03    Fax: 0 312 385 52 02 

 

TEST RAPORU 

 

 
 

AB-0547-T 

1621 

04-17 

 

5. EKİPMAN BİLGİLERİ: 
 

           
Test Cihazı Adı 

Kalibrasyon Yapılma Tarihi /  
Kalibrasyon Bitiş Tarihi 

 
Modeli  

 
Üretici Firma 

Scratch Tester 
MT-SCR-068 

06.07.2015 / 06.07.2018 REF.706 SHEEN 

 
 
 

6. TEST SONUÇLARI: 
 

Değerlendirme Kriteri Test Sonuçları 

Çizilme Testi; 

TS EN ISO 1518-1 
20 N yük uygulanarak yapılan çizilme testi sonrasında cam 
emayında herhangi bir çizilme görülmemiştir. 

 
 

EK-1: Test fotoğrafları 
  

 
NOT-1: Ekler sadece mail ile pdf formatında hazırlanan raporla birlikte gönderilmektedir. Orijinal raporda ekler bulunmamaktadır. 
NOT-2: Test numuneleri rapor ile birlikte geri gönderilmiştir/teslim edilmiştir. 
 
 

*ile gösterilen testler akreditasyon kapsamımızda bulunmamaktadır. 
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