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UZGE-KYF 510-1 Test Report
PageNo | 1/3
Customer Name Metal-Kimya San. ve Tic. Ltd St
Customer Address : Balaban Mah.Festival Sok No:8 Silivri/ISTANBUL
Order Number : 2023/060
The Date Of Sample Induction :08.11.2023
Test Starting Date 13.12.2023
Test Finishing Date 13.12.2023
Number of Pages of The Report -3

Inovation Tech. and National Floor Safety Institute Laboratory is accredited by TURKAK under registration
number AB-1346-T for TS EN 17025:2017 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a
signatory to the European co- operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the
International Laboratory Accreditation Cooperation (TILAC) Mutnal Recognition Arrangement {MRA) for the
recognition of test reports.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are
provided in the following pages which are parts of this report.

s

Seal Date Person In Charge Of Test Approval /Date
7 FU E = 14.12.2023 Mehmet Eren COSKUN Dog. Dr. Giiltekin COSKUN
o enita LN |
-/ g \ﬂ'} 2
[/ @ \ L
(| 7Y V& 8 o o e U S
% fyem = 831 . Giiktekin € i, Kardegler
{L A % ey A’ C“;“%‘}’{'{‘fggf‘ Ws?se%?éi“me”%a @0
kool — X w0 . Tic Sie.
= 15 2448 w1 th@g&ep
\xd’ '“kh‘___ _,—*"}(‘.\‘:‘f/ msm gl g
L "? ? | Q—' Py
- i F
i'novusyon Teknolojileri ve Ulusal Zemin Glvenligi Enstitiisi Phone : O 850 480 06 35
Center Cumbhuriyet Teknokent Kulugcka Merkezi 58070 Sivas / TURKEY Gsm : 6 541 558 00 30
Email: uzge@uzge.org
Laboratory Kardegler Moh. 35-51 Sok. No: 8 B Sivas / TURKEY WWW.UZQe.0rg & www.uEge.com.ir
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Test Method

*TSEN 16165 EK-B

Sample Name and Specifications

: Glass Enamel Coated Surface

Sample Color

White

Sample Status

: New

Test Conditions

Test Device

Ramp Test Device

Test Measurement Direction

: Vertical To Support Bar

Lubricating Liguid : 10/30 Engine Ot
Test Location UZGE Laboratory
Temperature (C*) 114 C° Moisure (%) | : % 39

In this report (*) marked test results are accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK)

Sampling is customer’s responsibility, the laboratory does not have any responsibility. The results belong to the tested samples only.
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Resulit Of Test
Slip Angle Test
Sample Code Slip Angle Result Of Measure (°) Classification
(lass Enamel Coated Surface 277 R12

Figure 1. Sample

Sampling is customer’s responsibility, the luboratory does not have any responsibility, The results bedong to the tested samples onfy.
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SayfaNo | : 1/3
Miisteri Metal-Kimya San. ve Tic. Ltd.Sti
Miigterinin Adresi : Balaban Mah Festival Sok No:8 Silivri/ISTANBUL
Talep Numaras: : 2023 /060
Numunenin Kabul Tarihi 1 08.12.2023
Teste Baglama Tarthi :13.12.2023
Testin Bitis Tarihi ©13.12.2023
Raporun Sayfa Sayisy 3

Deney laboratuvan olarak faaliyet gdsteren Ino. Tek. ve Ulusal Zemin Giivenligi Enstitiisii (UZGE),
TURKAK’tan AB-1346-T dosya numaras:i ile TS EN 17025:2017 standardma gore akredite edilmistir. Tiirk
Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarmm tanmirhg konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA)
ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsithkh tantma
anlasmas imzalamstir,

Deney ve/veya élciim sonuglarm, genisletilmis élgiim belirsizlitleri (ihtiyac olmast halinde) ve deney metotlan
bu sertifikann tamamloyicr usmm olan takip eden sayfalarda verilmistir

Lab Sorumiusu Onaylayan /Tarih

Miihiir/Kage

Yayimlandig: Tarih

Doc. Dr. Giiltekin COSKUN

et

nov. Tek. ve Ulusal Zegmin Givenlii Enstitlsi:
r. Giiltekin COSKUN
% 2 umhuﬁgel Teknokent Yenigehir, Ka_’degler Cd.
f-H: 7/2 DB Blak, 58070 Merkez / SIVA
il Telefax: 0 850 450 06 35 Gsm: 0530 43203 X
EREET Site VD.: 42448321778 - Tic. Sic. No: 14798
ol BROMLUAGEATY. & Brerhyzgebalideek.eom

14.12.2023 Mehmet Eren COSKUN

inovasyon Teknolojileri ve Ulusal Zemin Glivenligi Enstitiisi
www.uzge.org & www.uzge.com.ir
Telefax : 0 850 £80 04 35
Gsm : € 541 558 00 30
Emait : uzge@uzge.org

Merkez : Cumhuriyet Teknokent Kulugho Merkez 58070 Sivas /TURKIYE

Laborctuver  : Kardegler Mah. 35-51 Sok. No: 8 B Sivas / TORKIYE

Bu rapor, kaboratuvann izni olmakszn kismes: veya famamen kopyolanip gogothlamaez. Imzasiz ve milhikrsiiz roporar gecersizdi, AKsi idenmadikce sohit numuneder 6 ay sakicnmakiady..
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Test Analiz Metodu *TSEN 16165EK -B
Numune Ad1 ve Ozellikleri Cam Emaye Kaplamali Yijzey
Numune Rengi Beyaz
Nemune Durumu Yeni
Test Kosullar
Test Ciham : Egik Diizlem Test Cihazt
Test Olgiim Yanii : Destek Cubuguna Dikey
Test Srvisy : 10/30 Motor Yag1
Test Yapilan Yer UZGE Laboratuvar
Sicakhk (C% | : 14 C° Nem (%) | : % 38

Bu raporda (*) seklinde isaretlenmis deney sonuclar: TURKAK tarafindan akreditedir.

Numune alma isleni neisteriye aittir, laboratuvarmn herhangi bir sorumdulugu yoktur. Sonudar, sadece deneyi papilan numuneye aittir.

"inovasyon Teknciojier ve Uiusal Zemin Gilvenlidi Enstitiisd
www.uzge.org & www.uzge.com.ir
Telefa: : 0 850 480 D6 35
Gsm : 0541 558 00 30
Email : uzge@uzge.org

Merkez : Cumhuriyet Teknokeni Kulugka Merkezi 58070 Sivas /TURKIYE

Laboraiuvar  : Kardester Mah. 35-51 Sok. No: 8 B Sivas / TURKIVE

Bu rapor, iaboraluvans izni olmoksizn kismen veya fomamen kopyalanp ¢ogathiamaz. imzosi ve miihdinstz raporin gegersizdin, Aksi islenmedikge gahif mammeler § ay soklanmakiodis..
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Test Olgim Sonucu

Kayma Aqist Testi
Numune Kodu ve Ach Kayma Agis1 Olgim Sonucy ) Smuflama
Cam Emaye Kaplamali Yiizey 27,7° RI2

Sekil 1. Numune

Nunne alma islemi milsteripe aittir, laboratuvarn herhangi bir sorumlulugy yoktur. Sonuglar, sadece deneyi yapran nunmneye aittir.

Inovasyon Teknololileri ve Ulusal Zemin Givenligi Enshiliist
WWw.U2ge.0rg & www.uzge.com.lr
Telefas 1 0 850 480 04 35
Gsm : 0 541 558 00 30
Email : uzge@uzge.org

Merkez : Cumhurivet Teknokent Kulugka Mericezi 58070 Sivas /TURKIVE

Laboraiuvar  : Kardegter Mah. 35-51 Sok. No: 8 B Sivas / TIRKIYE

Bu rapor, kaboratuvann izni okmoksizin kisnen veya lamamen kopyalomp cogoltiamar. Imzasz ve mihiirsiiz naporior gecadsizdir. Akst islenmedikge Johi numimeler 6 ay saklanmakiady..




